
Vorlesung Methoden der Festkörperchemie Vorlage 6

2.3. Valenzelektronenspekroskopie
2.3.1. UPS
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Energy Distribution Curves
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Meßtechniken bei der UPS-Spektroskopie

UPS-Spektrum von Diaminobenzol auf ei-
ner Si(100)-Oberfläche CIS-Messungen der Cu(111)-Oberfläche
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Bandstruktur von Cu
Bandstruktur von Cu mit Meßpunkten
aus CIS-Spektren (s.o.)


