
Vorlesung: Vom Mineral zum Material: Silicate Vorlage 3.2

3.1. Polymorphie von SiO
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Keatit

3.2. Piezoelektrizität

Einzeltetraeder
ohne Druck

Druck auf [100] Druck auf [210]

i

Druck auf zwei
i−gekoppelte Tetraeder

qualitative Beschreibung der Piezoelektrizität von α-Quarz


