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2. Farbigkeit und Elektronenstruktur (Forts.)
2.5. VB-LB-Übergänge
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3. Farbsehen und Farbmetrik
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Signal zum GehirnVerschaltungZapfen

Physiologie des Farbsehens

Zapfenart Typ Spektrale Empfind- λmax Anteil in
(Rezeptor) lichkeit [nm] [nm] Netzhaut [%]

Rot L-Typ 550 - 700 nm 564 45-65
Grün M-Typ 450 - 640 nm 535 25-45
Blau S-Typ 400 - 540 nm 420 ca. 9

Zapfen-Typen und Farbsehen
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